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Odkrywka nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fot. 1 Makrofotografia z pogłębioną głębią ostrości. 
Lokalizacja: Naczółki oraz opaski wokół okien na elewacji frontowej. 
Obserwacja: Pierwsza warstwa wymalowania znajdująca się bezpośrednio na tynku 
zachowała się szczątkowo. Głównie zachowała się warstwa żółto-czerwonego wtórnego 
przemalowania. 
Wniosek: Prawdopodobnie jest to pierwotna warstwa malarska w odcieniu zieleni. 
Ciemniejszy odcień zieleni zidentyfikowano na elementach dekoracyjnych jak gzymsy, opaski 
okienne, naczółki. Jaśniejszy odcień zieleni znajduje się na płaskich elementach elewacji jak 
tynki. 
Na makrofotografii fragmentu opaski okiennej widoczny kolor zielony, na nim znajduje się 
warstwa czerwieni, wtórna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkrywka nr 2 

Nr 
warstwy 

Faza 
chronologiczna 

Charakterystyka Kolor / nr NCS 

1 I Tynk Naturalny 

2 I Warstwa malarska Zielony / S2005-G50Y 

3 II Warstwy wtórnych farb  Czerwień 



Fot. 1 Odkrywka na ścianie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fot. 2 Makrofotografia z pogłębioną głębią ostrości.  
 
Lokalizacja: Tynk na elewacji frontowej. 
Obserwacja: Zachowany fragment pierwszej warstwy leżącej na tynku w kolorze zielonym. 
Wniosek: Prawdopodobnie jest to pierwotna warstwa malarska. Ciemniejszy odcień zieleni 
zidentyfikowano na elementach dekoracyjnych jak gzymsy, opaski okienne, naczółki. 
Jaśniejszy odcień zieleni znajduje się na płaskich elementach elewacji jak tynki. 
Na makrofotografii fragmentu opaski okiennej widoczny kolor zielony, na nim znajduje się 
warstwa żółta, wtórna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
warstwy 

Faza 
chronologiczna 

Charakterystyka Kolor / nr NCS 

1 I Tynk Naturalny 

2 I Warstwa malarska Zielony / S1502-G50Y 

3 II Warstwy wtórnych farb  Żółty 



Odkrywka nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja: Rama okienna, elewacja frontowa. 
Obserwacja: Rama malowana w jednej warstwie, leżącej bezpośrednio na drewnianym 
podłożu. 
Wniosek: Prawdopodobnie jest to jedna z pierwszych warstw malarskich. Nawiązuje 
kolorystyką do polichromii znajdującej się na elewacji bocznej, przedstawiającej  
iluzjonistycznie malowane okno. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr 
warstwy 

Faza 
chronologiczna 

Charakterystyka Kolor / nr NCS 

1 I Drewno Naturalny 

2 I Warstwa malarska Ugrowy / S4040-Y30R 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkrywka nr 4 
 



Lokalizacja: Rama okienna wtórna, elewacja boczna. 
Obserwacja: Rama malowana w dwóch warstwach, pierwsza leżąca na drewnie w 
kolorystyce białej. 
Wniosek: Okna w drugiej chronologicznie warstwie polichromii ugrowej, znajdującej się na 
elewacji były prawdopodobnie malowane na biało. Dopiero w kolejnej warstwie przy okazji 
wtórnego remontu w kolorze ugrowo-zielonym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Polichromia -  elewacja boczna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
warstwy 

Faza 
chronologiczna 

Charakterystyka Kolor / nr NCS 

1 I Drewno Naturalny 

2 I Warstwa malarska Biały / 0502-Y 

3 II Wtórna warstwa  Zielono-ugrowy 



 
 
 
 
 
 

 

Program prac konserwatorskich: 

 

1. Dokumentacja fotograficzna i opisowa. 

2. Dezynfekcja metodą smarowania. 

3. Oczyszczenie wstępne metodą na sucho ( np. gumą chlebową). 

4. Konsolidacja warstwy malarskiej ( np. środkiem 3% Paraloid B72 w toluenie). 

5. Uzupełnienie ubytków zaprawy ( np. zaprawą trassową) 

6. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej metodą punktowania (kreska, kropka) oraz 

scalająco (np. zolowo-krzemianowe Optil Keim) 

 


